
Naden zwakke plek bij behangwerk
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In een nieuwbouwwoning zijn de wanden met rauhfaser behangen en aansluitend met een latex muurverf
afgewerkt. Al tijdens het drogen ontstonden er blazen in het rauhfaserbehang. Later liet het op de naden los. In
een vergelijkbare situatie werd een aantal wanden met een reparatiemiddel geëgaliseerd, voorgestreken en
vervolgens bekleed met behang van een goede kwaliteit. Ook hier liet na een aantal weken het behang op de
naden los.
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